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низму, а при обжиге (950…1050 °С) спекаться с 
образованием водостойкого и морозостойкого 
керамического черепка. Фазовый состав изделий 
при этом представлен полевыми шпатами, диоп-
сидом и стеклофазой (патент РФ № 2086517 и № 
2191168). Для получения изделий из пластичных 
и полусухих масс изучена композиция на основе 
МК, затворенного жидким стеклом, приготов-
ленным из того же МК. Фазовый состав таких 
изделий после обжига при 650 °С включает кри-

стобалит, что предопределяет высокую проч-
ность и кислотостойкость материала (патенты 
РФ № 216917 и № 2172306). Сочетание МК с 
природным компонентом – глиежами также по-
зволяет изготавливать изделия низкотемператур-
ного обжига (650 °С) высокой морозостойкости 
(патент РФ № 2167126), что обусловлено кри-
сталлизацией кристобалита, полевых шпатов и 
волластонита. 
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Определение физиологической нормы со-

стояния организмов всегда остается одним из 
важнейших вопросов естествознания, будь то 
биологическое, медицинское, токсикологическое 
и любое другое исследование. Не зная физиоло-
гических критериев, невозможно решать задачи 
разведения, воспроизводства рыбных запасов, 
оценки качества выловленной рыбы (Теплый 
Д.Л., Валедская О.М., 1996).  

Целью работы явилось изучение морфо-фи-
зиологии органов кроветворения, в т.ч. жабр, и 
выявление особенностей генераций различных 
клеток крови у половозрелых особей осетровых. 

Объектами исследования служили произво-
дители белуги (Huso huso (L.)) Анализу было 
подвергнуто 36 особей белуг. Изучение гемато-
логических показателей крови проводилось по 
методикам, рекомендованным Л.Д. Житеневой, 
Т.Г. Полтавцевой, О.А. Рудницкой (1989), Н.Т. 
Ивановой (1983). Гистологический анализ про-
водили по общепринятым методам (Волкова 
О.В., Елецкий Ю.К., 1986). Изучение препаратов 
у производителей проводили под микроскопом 
МБИ-3, OLYMPUS BX-40. 

Скопления ретикулярной ткани находились 
в области жаберных дужек, у основания жабер-
ных лепестков. Микроокружение развивающихся 
клеток крови составляли ретикулярные клетки 
всех четырех типов: покоящиеся, переходные, 
малоактивные, активные. Преобладали активные 
ретикулярные клетки. 

Развивающиеся клетки разных клеточных 
форм располагались в кроветворном образовании 
диффузно. Монобласты были самыми малочис-
ленными клетками кроветворных образований 
жабр. Были отмечены миелобласты, их удельный 
вес у белуги составлял - 6,0 ± 0,05 %, диаметр у 
белуги был равен – 17,36 ± 0,02 мкм. Удельный 
вес промиелоцитов был равен – 6,0 ± 0,06 %. 
Диаметр этих клеток составлял – 15,19 ± 0,01 
мкм. Удельный вес эозинофильных миелоцитов 
у белуги был равен– 16,0 ± 0,16 %, диаметр – 
13,02 ± 0,02 мкм. Дальнейшая дифференцировка 
гранулоцитов, по-видимому, происходила в пе-
риферической крови. В кроветворных очагах 
жабр исследованных рыб наблюдалось наиболь-
шее количество развивающихся клеток лимфо-
цитопоэтического ряда. Удельный вес лимфоб-
ластов от числа развивающихся клеток лимфо-
цитопоэтического ряда был равен у белуги – 14,0 
± 0,42; диаметр лимфобластов составлял - 9,8 ± 
0,02 мкм. Удельный вес пролимфоцитов был ра-
вен – 13,0 ± 0,21 %. Диаметр этих клеток состав-
лял у белуги 5,88 ± 0,01 мкм.  Самыми многочис-
ленными клетками кроветворных образований 
жабр рыб были лимфоциты. Удельный вес лим-
фоцитов – 38,0 ± 0,25 %; размер - 3,92 ± 0,01 
мкм. Среди развивающихся клеток были выяв-
лены единичные клетками плазмобласты. Удель-
ный вес плазмоцитов составлял у белуги 6,0 ± 
0,12 %; диаметр этих клеток - 9,8 ± 0,03 мкм.  

Таким образом, в гемопоэтической ткани 
жабр происходил лейкоцитопоэз. В жабрах об-
наружены формирующиеся клетки гранулоцито-
поэтического и агранулоцитопоэтического ря-
дов. Кроме того, здесь происходила дифферен-
цировка плазмоцитов и лимфоцитов. 

 
 


